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Kennung Verfahren Prüfmethodik Prüfgegenstand Prüfbereich
gemäß Urkundenanlage

Freigabe

PV-2501-0010 DIN EN ISO 52022-1:2018
Energieeffizienz von Gebäuden – Wärmetechnische, 
solare und tageslichtbezogene Eigenschaften von 
Bauteilen und Bauelementen – Teil 1: Vereinfachtes 
Berechnungsverfahren zur Ermittlung der solaren und 
tageslichtbezogenen Eigenschaften von Sonnenschutz in 
Kombination mit Verglasungen 
Berechnung von technischen Kenngrößen

Berechnung von 
Kenngrößen

Sonnenschutzvorricht
ungen in 
Kombination mit 
einer Verglasung 

☒ g-Wert
☒ U-Wert
☒ Transmission
☒ Reflexion

28.3.2018

PV-2501-0009 ASTM E 903 - 2020
Standard Test Method for Solar Absorptance, 
Reflectance, and Transmittance of Materials Using 
Integrating Spheres 
Strahlungsreflexionsgrade

Spektrometer Sämtliche Materialien 
mit spiegelnden als 
auch diffusen 
optischen 
Eigenschaften

☒ Transmission
☒ Reflexion

13.11.2020

PV-2501-0008 ISO 9050:2003-08
Glass in building — Determination of light 
transmittance, solar direct transmittance, total solar 
energy transmittance, ultraviolet transmittance and 
related glazing factors 
Technische Kenngrößen

Spektrometer Verglasungen, 
Gebäudebauteile, 
sämtliche 
transparente und 
opake Materialien

☒ g-Wert
☒ Transmission
☒ Reflexion

5.11.2004

PV-2501-0007 DIN EN 14500:2021
Abschlüsse – Thermischer und visueller Komfort – Prüf- 
und Berechnungsverfahren 
Thermischer und visueller Komfort

EN 410, DIN EN ISO 
52022-1, DIN EN ISO 
52022-3, ISO 19467-2, 
CIE 130

Sämtliche Arten von 
Abschlüssen, 
Markisen und 
Jalousien, die in EN 
12216 definiert

☒ Transmission
☒ Reflexion

3.7.2024

PV-2501-0006 DIN EN 14501:2021
Abschlüsse – Thermischer und visueller Komfort – 
Leistungsanforderungen und Klassifizierung 
Klassifizierung

DIN EN 14501, EN 410, 
EN ISO 52022-1

Abschlüsse, Markisen 
und Jalousien 
(Definition EN 12216)

☒ g-Wert
☒ Transmission
☒ Reflexion

3.7.2024

PV-2501-0005 ASTM E1980 - 24 Spektrometer opake Oberflächen ☒ Reflexion 30.1.2025

Ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst
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Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index 
of Horizontal and Low- Sloped Opaque Surfaces 
Solar Reflectance Index

PV-2501-0004 DIN EN 410:2011-04
Glas im Bauwesen – Bestimmung der lichttechnischen 
und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von 
Verglasungen 
Technische Kenngrößen

Berechnungsverfahren Transparente 
Materialien

☒ g-Wert
☒ Transmission
☒ Reflexion

10.4.2014

PV-2501-0003 DIN EN 674:2011-09
Glas im Bauwesen – Bestimmung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) – Verfahren 
mit dem Plattengerät 
U-Wert Messung

Zweiplattengerät-
Verfahren mit 
beheiztem Schutzring 
nach ISO 8302

Verglasungen, 
Dämmstoffe

☒ U-Wert 14.4.2014

PV-2501-0002 DIN EN 673:2025-01
Glas im Bauwesen — Bestimmung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) — 
Berechnungsverfahren 
Berechnung U-Wert

Berechnungsverfahren Verglasungen, 
Dämmstoffe

☒ U-Wert 10.4.2014

PV-2501-0001 g-Wert Hausverfahren Hausverfahren Verglasungen ☒ g-Wert 28.9.2006
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